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Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarrnrn tanrnmasr konusunda Avrupa Akreditasyon Birlipi(EA) ve Uluslararasr
Laboratuvar Akeditasyon Birligi(IlAC) ile kargrhkh tanrnma antlagmasnr imzalamrgtrr.

The Turkish Accreditation Acency(TURK4K) is signatory to the multilateral agreements ofthe European co-operationfor the

Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports.
Deney ve/veya tilqiim sonuglarr, genigletilmiq 6lgiim belirsizlikleri (olmasr halinde) ve deney metodlan bu raporun tamamlayrcr
krsmr olan takip eden sayfalarda verilmigtir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (ifapplicable) with confidence probability and test methods are given

on the following pages which are part of this report.

Bu rapor cizel deney talebine istinaden dtizenlenmiq olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde defildir. Partiyi temsil etmez,

ayrrca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullanrlamaz.

This test report was prepared upon customer's request, c6n not be used as certificate ofconformity to standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .

QKS KIMYA SANAYI VE TiC. A.$.

(QKS KiMYA SANAYi VE TiC. A.$.: GoZTEPE MAH. ATATURK CAD. NO:8/2
ANADOLUHiASARI/BEYKOZ-iSTANBUL Beykoz-iSTANBUL)

10.08.2015 I t34s54

SES YALITIM MEMBRANI, qKS SOUND BARIER P75E, P75E , - , - , 3.00 metrekile
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nn yurh imi olmadm krsmen kopyalmtp qogalttlme. Imzasr z ve miihiirsiiz raporlr gegersizdir

Bu rapor, sadece deneyi yaprlan numune igin gegerlidir ve "Uriin Belgesi" yerine gegmez.
This test reptrl shall nor be reproduced other than in filll except reith the vritten pemission oJ the lahoratory. 'I est reports tithout sigtature and seal ale kot valid

This tesl relort rcpresents onl)t teste.l sanple(s), and shall not be used 6 Ptoduct Certifcdte
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MUAYENE - DENEY SONUQLARI TEST KESULTS
TS EN ISO 10534-2:2003

Deney Laboratuvarlntn Adr ve
Adresi

TSE Yapr Malz. Yangrn ve Akustik Laboratuvarr Akustik
Bdliimti
Aydrnh Mah. Giilennur Sokak No:7/l TuzlaliSTANBUL

Deneyi Talep Eden Kuruluqun
Adr ve Adresi

QKS KIMYA SANAYI VE TIC. A.$.
Gciztepe Mah. Atatiirk Cad. No:8/2 Anadoluhisarr/Beykoz/istanbul
Ataqehir/istanbul

Uretici Firma QKS KIMYA SANAYI VE TIC. A.$.

Numune Tipi QKS sound barier PE 75E ses yahtlm membranl

1. Girig

QKS KIMYA SANAYI vp fiC. A.$. talebi tizerine QKS sound barier P 75Bmarka, (6,5 mm)
ses yaltttm membrarurun ses geqiq kaybr ( R) defierinin belirlenmesi amacryla "TS EN ISO
10534-2:2003 Akustik - Empedans borularrndaki ses absorpsiyon katsayrsrnrn ve
empedansrn tayini -Biiliim 2: Aktarrm fonksiyonu metodu" standardma gore 12.09.2015
tarihinde TSE Yapr Malz Yangrn ve Akustik Laboratuvarr Akustik Bclhimtinde deney
yaprlmrgtrr.

2. Deney numunesi

Deney numunesi firma tarafindan segilmiq ve laboratuvarrmrza ulaqtrrrlmrgtrr.
Numunenin iiretim tarihi :20 1 5

Numunenin laboratuvara ulaqma tarihi : 07.08.20 1 5

Deney numunesinin tanrmlanmasr

riin tanrmr: PE esaslt amorf formda gapraz balh kapah hticre yaprsrnda pigirilme yontemiyle
tiretilmiq ses yalrtrm bariyeri
Malzemesi: PE
Deney numunelerinin sayrsr: 3 tabaka

100

*Uriin tarumlamalannda firma nl esas almmrstrr.
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MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

2.L Deney

TS EN ISO 10534-2:2003

numunesinin montajr

28mm ve 100 mm gaph numune kesici ile numuneler iki farkh gapta kesilmiqtir. Numunelere
iliqkin fotofrafl ar raporun sonunda verilmigtir.
Ses gegiq kaybr dlgiimiinde nurnune, numune tutucunun on yi.izii ile grkrntr yapmayacak ve
etrafindan hava srzmayacak seki lde ti.ipi.in icerisine yerlestirilmistir.

3. Ortam qartlarr

Srcakhk I o Cl i Basrnq lkPal i BaArl nem f%l
100"2 54.6

4. Yiintem

Deneyde kullanrlacak tertibat kullammdan once bir seri deney yaprlarak kontrol edilmiqtir.
Olgmelerden once hoparlor, srcakh$rn kararh hale gelmesi amacryla 10 dakika stiresince
gahqtrrrlmrgtrr. 0n deney ve dlgmeler yaprldrktan soffa deney numunesi y.ukarrda belirtilen
montaj koqullarrna riayet edilerek tiip igerisine yerlegtirilmigtir. Her bir gap igin 3 er adet
numune tizerinde iilgtim yaprlmrqtrr. Sinyal i.ireteci ile empedans tiipii arasrndaki ba$antr
saglandrktan sonra talep edilen frekans arahfrnda (100H2-6,3kHz) her bir ll3 oktav bant
merkez frekansrnda sinyal oluqturulmug ve uygunyazrhm aracrhlryla sonuglar elde edilmiqtir.

5. Sonuglar

Uger numune iizerinde yaprlan olgi.im sonuglannrn aritmetik ortalamasr ahnarak sonug elde
edilmiqtir.l/3 frekans bantlannda ses gegiq kaybr de[eri ( R ) miiteakip sayfalarda verilmiqtir.
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HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER CONST. MAT.

MUAYENE - DENEY SONUqLARI
TS EN ISO 10534-2:2003

Ses gegiq kaybr (R),

MALZ. vANGIN vr a.xusrir ran. 270363/ 09-ts
FrRE AND ACOUSTTCS LABORATORY AB_0001_T

TEST RES(ILTS

reans H 100 125 r60 200 250 I 400315 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 31s0 4000 5000 6300

R (dB) 16,59 r 3.88 5.99 1.74 1.59 3,653,3 r 7.71 10,1 8 15,22 r9,03 t7,33 16,98 8,98 1 1,00 18,94 )1 q6 27.30 30,81

qKs sor.,,ND BARTER PT'E- R (dB)
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Frekans Hz

qKS SOUND BARIER PT5E (65mm)
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